FALLBEISPIEL

o o Reinigung vor der Galvanisierung N

Maschine: EGAclean 4100 A |||
Branche: Drehteile / 123

Industrie:

Reinigungsproblem:

Verunreinigung:

Ldsung:

Erforderte Qualitat:

Rentabilitat:

Amsonic AG Schweiz
Amsonic Deutschland GmbH
Amsonic France SAS

Préazisionsdrehteile

Ersatz einer CKW-Reinigungsanlage (Trichlorethylen) fir die
Zwischen- und Endreinigung

Mineraldl, Spane

Reinigung unter Vakuum mit Kohlenwasserstoff (Alll)

Phase 1: Tauchreinigung 70C 3 Min.
Phase 2: Tauchreinigung mit Ultraschall 70C 3 Min.
Phase 3: Dampfphase 90T 3 Min.
Phase 4: Vakuumtrocknung 60C 4 Min.
Ungefahre Zykluszeit: 13 Min.

Feinstreinigung, visuelle Kontrolle

Die Anlage entspricht den gesetzlichen Anforderungen der EU.
Die Reinigungs-/Trocknungsqualitat ist gleich oder besser als die
Ergebnisse mit der CKW-Anlage. Die Produktivitat konnte um
80% erhoht werden.
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